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Prüfbericht Nr. / Test-report no. 5218594 
Prüfbericht -Version  / Test-report version < 1 >  

 
 

 

Original Probe Nr. /  
Original Sample ID 

  Probenbeschreibung / Sample Description Probeneingang / Sample Receipt Date 

210242316 Teqtum PVC Spanndecken 10/03/2021 
 

Allgemeine Angaben / General Information 

SGS-Kundennr. / SGS-Client´s ID : 10197009 

SGS-Kundenauftrag / SGS-Customer-Order : 5694578 

Auftragserteilung / Ordering date : 08/03/2021 

Prüfzeitraum / Testing period : 16/03/2021 �± 26/03/2021 

Typenbezeichnung / Type : PVC Folie 

Prüfumfang / Testing scope : Prüfung nach Kundenvorgabe   
�7�H�V�W���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���F�O�L�H�Q�W�¶�V���U�H�T�X�L�U�H�P�H�Q�W�V 

   

 

Beurteilung / Assessment 

Prüfanforderungen /  
Overall assessment  

bestanden / pass   

Die für die geprüften Parameter nachgewiesenen Gehalte liegen für alle untersuchten Teilproben unterhalb der zitierten 
Grenz- und Orientierungswerte. 
 
The contents of all parameters tested are below their respective limits. 

 

 
 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
 

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und freigegeben  /  This test report was electronically created and released: 

 Datum /  
date 

Name /  
name 

Funktion /  
function  

Abteilung 
/department  

Erstellung / 
created 26.03.2021 i.A. Michael Dorn Project Assistant 

C & P Connectivity / 
Technology 

Freigabe  / 
released 26.03.2021 i.A. Tomislav Krolo Customer Service 

Consultant 
Connectivity & 
Products 
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Teqtum GmbH Tomislav Krolo/md 

Oberer Kirchberg 10/1 Customer Service Consultant  

DE-74613 Öhringen Tel.: +49 6128 744-594, Fax: +49 6128 744-534 

 Tomislav.Krolo@sgs.com 

 Connectivity & Products 

 Non Food 

Taunusstein, 26/03/2021  

*
52

18
59

4
* 

 
 


